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客
户
提
供
信
息
及
要
求

委托单位/地址

平湖市三禾染整股份有限公司 送样人： /

浙江省嘉兴市平湖市城西路899号 电话： /

生产单位/地址

/

/

样品信息

样品名称：  商标DRYQCK面料 ： /

样品总数： 2块

号型规格： / 颜色： /

质量等级： / 安全类别： /

产品款号或货号： /

判定标准： GB/T 21655.1-2008  纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分：单项组合试验法

样品描述
1# 灰色针织物10×80cm
2# 灰色针织物10×80cm

检验性质 委托检验 样品接收日期 2022-06-09 报告发布日期 2022-06-21

检验日期 2022-06-09 至 2022-06-20

执行标准   见附页

检验结论
  检验结果及符合性见附页。

检验单位盖章

备注

客户要求TTTS-WT22055455、TTTS-WT22059083报告合并为本报告，本机
构不对TTTS-WT22055455、TTTS-WT22059083报告的关联性负责。
本报告为TTTS-WT22055455、TTTS-WT22059083报告的替代报告，原报告
TTTS-WT22055455、TTTS-WT22059083作废。

批准： 审核： 编制：
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检测项目 项目描述 单位 标准值 实测值 评价 执行标准/备注

1#    灰色针织物10×80cm   

滴水扩散时间 洗前 s ≤3 0.9 符合 GB/T 21655.1-2008

芯吸高度 洗前 mm ≥100 138.7 符合 FZ/T 01071-2008

蒸发速率 洗前 g/h ≥0.18 0.21 符合 GB/T 21655.1-2008

2#    灰色针织物10×80cm   

透湿量 洗前
g/

(㎡·d
)

≥10000 10300 符合 GB/T 12704.1-2009

吸水率 洗前 % ≥200 383 符合 GB/T 21655.1-2008




